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1 UVOD

Navrhovani velkych oken jiz neni Zadnym problémem, bez ohledu na klimatické podminky nebo pozadované provedeni
fasady. Nase firma nabizi Sirokou fadu vyrobkd, které odpovidaji poZzadavkim, kladenym na tepelnou izolaci, ochranu
pfed sluneCnim zéafenim, akustickou izolaci, nebo bezpec¢nost (napfiklad zabezpec€eni proti poranéni, vloupani, nebo
pozaru). Tyto vlastnosti mohou byt rovnéz kombinovany navzajem a také s estetickymi kritérii.

Nicméné, toto zaskleni dosahne inzerované urovné vykonu pouze v tom pfipadé, pokud je spravné usazeno, zaskleno do
systému, které se slu€uje se specifickymi funkcemi, které se od zaskleni vyzaduiji.

Tyto pokyny pro zasklivani byly vypracovany na zakladé mnohaletych zkuSenosti, a jsou zaméfeny na specifikovani
optimalnich podminek pro pouzivani zaskleni tak, aby v pribéhu ¢asu byla zajisténa jeho dobra funkce.

Je tfeba poznamenat, te zaruky na sklenéné tabule se od}viji

Pracovnici provadéjici instalaci skel:

1 Zabezpecit, aby vyrobky pouzité pro podlozky a tésnici materialy byly kompatibilni se zasklenim a rovnéz navzajem
mezi sebou.

1 Provadét instalaci zaskleni v souladu s platnymi pfedpisy, normami a praktickymi manualy, a rovnéz tak se
specifickymi instrukcemi.

1 Vylougit jakykoliv faktor, ktery by mohl byt pfi¢inou poskozeni zaskleni v disledku napéti, poSkrabani, nebo koroze
zplsobené pouzitim nevhodnych prostfedk(l v pribéhu provadéni montaze nebo udrzby.

Architekti a uZivatelé musi zajistit, Ze:

1 Pro zaskleni budou pouzity spravné rozméry v souladu s maximalnimi vyrobnimi rozméry nebo hmotnostmi, v
souladu s napétimi jejichz plGsobeni je sklo vystaveno, a v souladu s pozadovanym vykonem.

1 Budou respektovany narodni normy a pFedpisy tykajici se tepelné izolace, bezpecnosti, zabezpeceni, akustiky,
protipozarni ochrany, ...

1 Sousedici/pfilehlé konstrukéni prvky umozni provadéni udrzby, oprav, a v pfipadé potfeby rovnéz vyménu zaskleni
a stykovych prvk( pfi dodrzeni nizkych nakladd.

Poznéamky:

1) Instrukce pro osazovani zaskleni ve specialnich aplikacich (napfiklad podhledy, svétliky), konstrukéni zaskleni,
VGG a bodové upevnéné zaskleni jsou uvedeny v jinych dokumentech.
2) Osazovani pozarné odolnych skel "Pyrobel" je rovnéz zahrnuto ve specifickych predpisech; tyto pfedpisy je mozno

ziskat na vyzadani.

2 ZAKLADNI PRIOCZARYKIPRVACI DRATKU

Pro zasklivaci polodrazky musi byt respektovany zakladni principy uvedené v této kapitole. Doplfiujici vysvétleni jsou
podana v kapitole 3 pro zaskleni fasad, a v kapitole 4 pro zaskleni stfech.

2.1 ZAKLADNI PRI NCI PY

Spravné osazeni skel a moznost uplatnéni zaruky na zaskleni zavisi na shodé s vy$e zminénymi body, které jsou
podrobné rozvedeny nize:

1. Spravné rozméry skla.

2. Kvalita ramu (trvanlivost, tuhost, odvodnéni).

3 Vylou€eni kontaktu mezi sklem a ramem prostfednictvim mezilehlych zasklivacich podlozek (vyrobenych
z vhodného materialu s odpovidajicimi rozméry), a dodrzeni odpovidajici vile mezi sklem a ramem.

4, Poté co bylo sklo osazeno, nesmi byt jiz vystaveno jakymkoliv, poSkozenim nebo Upravam (zamérnym nebo
nahodnym) napfiklad odstipnuti, fezani, opracovani hran, aplikace félii pro ochranu pfed slune€nim zafenim, nebo
natéry.

5. Bé&hem osazovani a udrzby nesmi byt pouzivany Zadné korozivni vyrobky.

6. Za zadnych okolnosti nesmi dochazet k vyskytu "stojaté" vody v z&kladné zasklivaci drazky a tésnici materialy

nesmi branit v odtoku vody; zaskleni nesmi byt osazeno do loze z tmelu.
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Hodnoty maximalniho tlaku na obvodu izolaénich skel nesmi prekrocit 10 N na bézny centimetr.

Tésnéni (tésnici prostfedek nebo pryzovy profil) musi byt a nadale zlistat dokonale vodotésné.

VesSkeré materidly pouZité pro osazeni zaskleni musi byt kompatibilni navzajem, se zasklenim, a s ramem.
Specialni pozornost je nutno vénovat vyrobkim na bazi silikonu. Pouziti natérovych hmot nebo vyrobkl pro
udrzbu/tkaniny mGze mit rovnéz negativni vliv na trvanlivost zaskleni. Od vyrobce je nutno pozZadovat atest
kompatibility t&échto material( se zasklenim.

10. Spoje izola¢niho skla (tmely) musi byt chranény proti plsobeni ultrafialového zareni.

11.  Tepelna napéti ve skle musi byt omezena.

© o~

2.2 Zi SKANI ROZMERT SKLA

Rozméry skla jsou méfeny s respektovanim nasledujiciho:

H obvodova vile zasklenti;

H musi byt respektovana zasklivaci drazka;

1 veskeré zlabky v zakladné systému drazky (vyfezané Zlabky);
i rozméroveé tolerance ramu a zaskleni.

2.3 STANOVENI TL QBKILKEWIZ

Tloustka pouzitého zaskleni zavisi na napéti, kterému toto zaskleni bude vystaveno:

fasadni zaskleni (ij. sklonéné pod Uhlem maximalné 15° od vertikaly), musi odolavat zatizeni od vétru;

stfesni zaskleni musi odolavat zatizeni od vétru, zatizeni snéhem, a zatizeni od vlastni hmotnosti, pfipadné dal$iho
nahodilého nebo stalého zatizeni, které se maze na tomto zaskleni vyskytnout — musi byt uvedeno v projektové
dokumentaci.

Pro stanoveni zatizeni je nezbytné respektovat platné normy a pfedpisy v daném sektoru stavebnictvi a specifické faktory,
které musi byt brany v uvahu (napfiklad vyska a tvar budovy nebo lokalita stavby).

Tato kritéria jsou pak pouzita pro stanoveni tloustky poZzadovaného zaskleni.

2.4 POTADAVKY KLARENE NA
2.4.1 TUHOST

Tésnici hmoty, pfitlacné listy, vnéjSi tmely, materialy a konstrukce nesouvisejici se samotnym sklem musi byt dostate¢né
tuhé, tak aby byla vylou¢ena nadmérna deformace pouZitého skla, distanénich profili a tésnicich hmot (primarniho
a sekundarniho tmelu v izolanim skle). Deformace zaskleni nesmi prekroCit 1/200 rozpéti, max. vS8ak 12 mm (pfi
provoznim zatizenim).

Doplriujici instrukce mohou byt vydany vzdy na narodni trovni, nebo jako souéast specifickych projekta ¢i instrukci.
2.4.2 ODVODNENI ZASKRA TVKAC |
Musi byt zamezeno vzniku "stojaté" vody v zakladné zasklivaci drazky. K tomu je tfeba zajistit nasledujici:

| odvodnéné zasklivaci drazky - tj. zakladny =zasklivacich drazek jsou vybaveny odvodriovacim kanalkem
a odvodnovacim otvorem v dfevénych, v kovovych ramech nebo v ramech z umélych hmot;

H odvétrané zasklivaci drazky jsou (navic k odvadéni vody ze zakladny polodrazky) opatfeny dekompresnimi otvory
v horni &asti rdmu, aby byla umoznéna cirkulace vzduchu.

Toto feSeni umozniuje unik veskeré vody, ktera by mohla vniknout do zasklivaci drazky nebo zde kondenzovat.
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Zpusoby odvodnéni zakladny zasklivaci drazky jsou uvedeny nize; veSkera ostatni uznavana a platna feSeni jsou
samoziejmé rovnéz akceptovatelna:

H Pfi osazovani s pouzitim tmelu:

o otvor o priméru 8 mm v té&sné blizkosti roht rdmu;
o maximalni vzdalenost/rozestup 80 cm mezi dvéma otvory;
1 PFi osazovani s pouzitim pryZového tésniciho profilu:
o otvor s maximalnimi rozméry 35 mm x 2 mm v té&sné blizkosti rohu réamu;
o maximalni vzdalenost/rozestup 80 cm mezi dvéma otvory.

Odvodriovaci kanalek na zakladné zasklivaci drazky musi mit Sifku nejméné 8 mm a hloubku 3 az 4 mm.

Pokud jsou pouzity odvétrané zasklivaci drazky, pak dekompresni otvory v horni €asti ramu musi mit prGmér minimalné 5
mm. Musi zde byt umistény minimalné dva otvory.

Specialni pé€e musi byt vénovana v pfipadech osazovani zasklivaci liSty do prostoru mezi okenni tabuli a ramem, tak aby
byl vylou&en jakykoliv prisak vihkosti.

Tyto principy jsou znazornény na Obrazku 1 spole€né s navrhem utésnéni mezi oteviraci a pevnou ¢asti ramu.
Obrg8§zek @dvodnhDn2 a utNsnhDn2 r 8mu

l. exteriérova strana

P I Il.  interiérova strana

Tésnéni mezi oteviraci a pevnou sekci ramu

1 tésnéni proti vodé

2. dekompresni komora

3. odvodnovaci otvor v otviravé Casti

4

5

vzduchové tésnéni
bariéra proti vodnim kapi¢kam

2 Tésnéni mezi sklem a ramem
R 6.  prvni exteriérové tésnéni
s — 7. druhé interiérové tésnéni
' ! v e ra
3 4 ’,r | 8 odvodrvwovac[ kanalek
S ! 9.  odvodriovaci otvor
[ I
i
243 SPECI ALNI RAMY '

Pokud jsou pouZita specialni zaskleni (ochrana proti vioupani, protipoZarni ochrana, pozarné odolna skla, ...) pak ramy
musi poskytovat urover vykonu minimalné ekvivalentni k drovni vykonu pouZzitého zaskleni.

Poznéamka:
Pro definovani vykonu ramu s ohledem na tyto odli§né aplikace existuji Evropské zkusebni normy.

2.5 POTADAVKY NA AZCGNSKAODL OTKY

Zaskleni se nikdy nesmi dostat do pfimého kontaktu s ramem nebo s jakakoli jinym tvrdym materialem. Tento kontakt je
mozno vylougit pouzitim vhodnych podkladnich a polohovacich podlozek, a dodrzenim pozadavk( na vuli na okrajich skla
(viz kapitola 2.6).

251 DEFINICE
Existuji tfi typy podlozek (viz Obrazek 2).

! Nosné po dd1) Blaugi k prenosu zatizeni od skla na ram v presné definovanych bodech; tim chrani
pravouhlost ramu a omezuji deformaci nosného profilu. Nosné podlozky musi byt vzdy pouzity s vyjimkou "U"
profila tésnéni.

IC: 63479893
DIC: CZ 63479893
C.08tu: 1465762309 / 0800

Spolecnost je evidovana: Krajskym soudem v Brné
oddil C. viozka 20774 6224



CESKA
KVALITA

COMON

www.sklenarstvi.cz

H Di stanc¢ni (@2 dnazrujk pfesné polohovani a zajisténi skla ve vztahu k zakladné zasklivaci drazky,
a garantuji zachovani pravouhlosti ramu. Pouzivaji se vzdy, kdyZ existuje riziko, Ze by se zaskleni mohlo dostat do
kontaktu se zakladnou zasklivaci drazky, zejména pak u otviravych oken (kfidel, otvirek) v zaviracich nebo
podpurnych bodech.

' Cel ni p 0(83): dJtndZfuji pfesné polohovani a drzeni skla ve vztahu k horni &asti zasklivaci drazky
na jedné strané a k zasklivaci listé okenni tabule na strané& druhé; tyto podlozky tudiz zajistuji, Ze distan¢ni
mezera mezi sklem a ramem zUstava konstantni (v roviné paralelni k zaskleni). V praxi se podlozky C3 pouzivaji
nej¢astéji jako podpora a pruabézné vodotésné tésnéni. Pro stfeSni zaskleni €elni podlozky C3 nesou Cast
hmotnosti zaskleni a musi byt vzdy pouzity jako podpory a pribézny pryzovy profil.

Obr 8zek 2ypy podlogek
TR

252 VLASTNOSTI PODLOTEK
Nosné a distan¢ni podloZzky mohou byt zhotoveny:

| ze syntetickych materiald (napfiklad polypropylén nebo polyamid), které maiji tvrdost 70 az 95 DIDC (Shore A,
podle normy ISO 48) a hodnotu bodu méknuti vy$si nez 80°C. Pouziti podlozek vyrobenych z EPDM a neoprenu se
nedoporuduje, protoze tyto mohou vykazovat ur€itou deformaci.

1 z opracovaného tvrdého dfeva odolného proti ztrouchnivéni (objemova hmotnost 2 650 kg/m3); vlakna dfeva musi
probihat paralelné s rovinou zaskleni. Dfevéné podlozky nesmi byt pouzity spoleéné s pokovenym sklem nebo
vrstvenym sklem.

Pokud jsou podlozky pouzity jako €elni podlozky, pak musi byt vyrobeny z eleastomer(, které maji tvrdost 50 az 70 DIDC
(Shore A, podle normy ISO 40 a EN ISO 2039-1).

253 ROZMERY PODLOTEK
Sitka podlozek musi byt minimalné rovna $itce zaskleni.
Tloustka podloZzek musi byt minimalné rovna minimalni okrajové vali mezi zasklenim a zasklivaci drazkou.

PodloZzky musi mit délku minimalné 50 mm.

Skute€na délka osazovacich podlozek se vypocte podle nasledujiciho vzorce (prEN 12488):

_25.S
| = .sina

Kde: I ... vypoctena délka podlozky (mm)

25 .. hmotnost zaskleni vyjadfena v N/m? a mm tloustky

S ... plocha povrchu sklenéné tabule (m?)
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n ... pocet osazovacich blokll pod spodni hranou zaskleni
(n =1 nebo 2 v zavislosti na typu ramu, viz Obrazek 4)
a ... Uhel svirany sklem a horizontélou
S ... prfipustna pevnost podlozky (N/mmz), omezena na 1,5 N/mm?®

V Tabulce 1 jsou uvedeny minimalni délky nosnych podloZek v zavislosti na povrchu zaskleni, po€et nosnych podloZzek v
zakladné zasklivaci drazky (tj. typ otvoru v ramu) pro vertikalni zaskleni nebo pro zaskleni, které je v uhlu vétSim nez 75° k

horizontale.

Tabulka 1 D®l ka nosnfich
(pevnost 1,5

podl ogek pro zaskl en?2

N/ mm] )

ve vertik8ln2 po

Povrchova plocha zaskleni S

Oteviravy nebo sklopny a otocny

Ostatni ramy

okenni ram (mm) (mm)
<1m? 50 50
1m°<S<2m? 50 50
2m?<S<4m? 67 50
AmZ<S<8m? A, 67
8mZ<S<12m? M A R N 100
12m2<S ¢ 16 m? NN 133
16 m2<S ¢ 20 m? A, 167

V Tabulce 2 jsou uvedeny minimalni délky nosnych podlozek v zavislosti na Uhlu zaskleni ve vztahu k horizontale, povrchu
zaskleni, a materialu pouzitém pro vyrobu podlozek

Tabulka 2 D®l ka nosnich

podl ogek pro stSegn?2

zasklen2 (pevnos

Uhel a zaskleni ve vztahu k horizontale

Povrchova p'gc"a zaskleni| 750 ¢ 5 <60° 60° < a < 45° 45° < 25 30° 30° < as 15°
¢1m? 50 50 50 50
1m?<S¢2m? 50 50 50 50
2m?<S¢4m? 54 50 50 50
4m’<S¢6m? 80 72 59 50

Tolerance pfes celou délku podlozky je pfiblizné 2 mm.

Nosné podlozky maji obecné délku 50 mm.

254 UMI STENI PODLOT

EK

Nosné a distan¢ni podlozky musi byt umistény v souladu se zptisobem otevirani ramu.

Minimalni vzdalenost mezi rohy ramu a nejbliz§im okrajem podlozky musi byt rovna minimalné délce jedné nosné nebo
distan¢ni podlozky, s cilem vyloucit nadmérna namahani rohl zaskleni (viz Obrazek 3).
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Obrg8zek 3 Um2stnNDn2 nosnich a distanln2ch podlodgek ve vztahu

o

L L
Na Obrazku 4 je uvedenoumisténin o s nl ¢ h a ¢adlsZekavrzdvisldstcna typu otevirani ramu.
Obr§8§zek Bozice nosnilchth podlicdeakn |m2x8§vi sl osti na typu r §mu
Pevné zaskl e Okenni kfFidlo Okenni kFidlo
oteviravé (dovniti skl opné a otevi
C1
c2 | Jc2 |
i ct
j i
1
j
C1 C1 i
Podlozky C2 jsou pozadovany 'oct
pouze u ramu zasklenych v dilné, i . . i . .
které pak musi byt transportovany. Horni podlozka C1 je upravena tak, aby Horni podlozka C1 je upravena tak, aby
regulovala pravouhlost ramu a aby umoznila | regulovala pravouhlost ramu a aby
snadné otevirani okenniho kfidla. umoznila snadné otevirani okenniho
kridla.
StfeSni zaskl eni Okenni kFfidlo
ot o€Enkolem horizontalni
c2 ] ]c2 C1 c1
— w0 wem
c2[] jc2
c24} Hc2
62 | ]c2
c2(] c2
L
1 — —
E s C1 C1
Podlozky C1 musi byt umistény v blizkosti rohi ramu (ve
vzdalenosti minimalné 50 mm), aby bylo omezeno ohybani
spodniho pfi€éného nosniku.
Podlozky C1 na hornim pfiéném nosniku nesou hmotnost skla, pfi
otoceni okenniho kfidla. Tyto podlozky musi mit stejnou délku jako
podlozky C1 na spodnim pFiéném nosniku.
V zavislosti na designu rdmu mUiZze byt umistény jedna podlozka
C2 u kazdé svislé ¢asti ramu na stejné drovni jako ¢ep/oto¢ny bod,
nebo mohou byt jesté dvé podlozky C2 umistény na koncich
svislych &asti ramu.
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Dvé nosné podlozky C1 budou umistény ve vzdalenosti 50
mm na kazdé strané osy otaceni okenniho kfidla. Pro
mala okenni kfidla se mohou podlozky C2 volitelné umistit

na dolnim konci svislych ¢asti ramu.

Okenni kfidlo Okenni k¥fidlo
otoéné kolem stfedové otoéné kolem mimostfiedové
c2 2 C2 L G2
1 [ —
ca C1
ez ]c2 c1
C1 Nc2
c2]] ]c2
c1

Dvé nosné podlozky C1 budou umistény ve vzdalenosti 50 mm na
kazdé strané osy otaceni okenniho kfidla. Pro mala okenni kfidla
se podlozky C2 mohou volitelné umistit na doInim konci svislych
&asti ramu.

Okenni kFidlo Okenni kfidlo
se spodnimi zavésy s hornimi zaveésy
c2[] lc2 c2| ljc2
c2|] c2 c2|| ]c2
T L]
_._..E_ ..... a._,_ C1 C1

Podlozky C1 musi byt umistény v blizkosti rohG ramu (ve

Podlozky C1 budou umistény na Urovni zavésl. Pro mala ! »1 MUST Dyt \wve
vzdalenosti minimalné 50 mm), aby bylo omezeno ohybani

okenni kfidla se mohou podlozky C2 volitelné umistit na

dolnim konci svislych ¢asti ramu.

spodniho pfi¢ného nosniku.

Okenni KkFidlo Okenni KkFidlo
s vystupujicimi horni SpousSteéci (Gilotina)
Cc2 C2 C2 C2
] o R edNP o  c T i | ek
c2|| jc2 c2[] [jc2
c2|] &4 l c1 []c2
— - .
c2f ©2 ]‘ 2 ez
— — CZE ]CZ
C1 . L
c C1 C1

Podlozky C1 musi byt umistény v blizkosti roh(i ramu (ve
vzdalenosti minimalné 50 mm), aby bylo omezeno ohybani
ramu. Podlozky C2 u svislych ¢asti ramu jsou umistény v
bodé, kde jsou fixovana podplrna ramena.

Pro malé rozméry je postacujici jednotliva podlozka C2 u svislych

¢asti ramu.

IC: 63479893
DIC: CZ 63479893
C.06tu: 1465762309 / 0800

Spolecnost je evidovana: Krajskym soudem v Brné
oddil C, vlozka 20774

10z 24



COMON
KVALITA
— — — — —— — —
www.sklenarstvi.cz
Okenni kFfFidlo Mezi okenni panel (parapetn
posuvné
c2 c2 G2 G2 c2 [] ]c2
| m— | ] | — | —

c2[] jc2

c2(} jc2 T

C1 C1

c1 e et et
Podlozky C1 musi byt umistény pfed voditky/vodici
drazkou.

2.5.5 POZNAMKY

i Podlozky nesmi branit odvadéni vody z prostoru zasklivaci drazky, a nesmi omezovat odvodnovaci otvory. Pro
zajisténi dobrého odvodnéni je k dispozici nékolik moznosti (k tomuto viz Obrazek 5).

1 Kovové ramy a ramy z umélych hmot obecné maji odliSné zasklivaci drazky, a tedy vyZzaduji viozeny kus s rovnym
povrchem, na ktery mohou byt instalovany nosné podlozky (k tomu viz Obrazek 5, prava ¢ast).

Obr§8zek Bosn® podlogky mohou blTt pSerugeny pro mognost odvod

TRl
l—!
v oo ¥
A et
Zasklivaci drazka se sbérnym zlabkem. Profilovana nosna podlozka, ktera Pouziti mezilehlého kusu (vlozky) mezi
umoZiuje unik vody. z&kladnou drazky a nosnou podlozZkou.
2.6 POTADAVKY NA SKFLLEENiZ A

Zaskleni se nikdy nesmi dostat do pfimého kontaktu s ramem nebo jakymkoliv jinym tvrdym materidlem. Tomuto je mozno
zamezit pouzitim vhodnych nosnych podloZzek a dodrzenim pozadavk( na okrajovou vili mezi sklem a ramem (viz.
Kapitola 2.5).

Na Obrazku 6 je zndzornéna drazka a rtizné klicové rozméry pro osazeni zaskleni:

vyska a Sifka drazky;

mechanické zakryti okraje (nebo vy$ka podpory) tj. vyska, ve které je zaskleni efektivné drzeno ramem;

okrajova vile (nebo zakladna drazky) tj. prostor mezi zasklenim a zakladnou drazky;

podélna vule tj. prostor mezi zasklenim a zakladnou drazky na jedné strané a zasklivaci liStou okenni tabule na
druhé strané.
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Obr 8zek BTl e
Width of rebate

I Interiér
Il.  Exteriér

Lateral [
clearance

a. soklik drazky

b.  zakladna drazky

c.  drzak (zasklivaci lista) okenni
tabule

Heightof d. odvodnéni
rebate

Mechanical
edgecover

WIDTH OF REBATE ... $itka zasklivaci drazky

HEIGHT OF REBATE ... vy$ka zasklivaci drazky

LATERAL CLEARANCE ... podélna vile

EDGE CLEARANCE ... okrajova vile

MECHANICAL EDGE COVER ... mechanické zakryti okraje

U ramU s Zlabky v zasklivaci drazce (kovové ramy, ramy z umeélych hmot) se vySka a Sitka zasklivaci drazky méfi od horni
&asti zlabku.

Minimalni vile jsou uvedeny nize.

OKRAJOVA VULE

Minimalni okrajové vule jsou uvedeny v Tabulce 3. Tyto vlle jsou pozadovany k tomu, aby bylo zajiSténa eliminace
kontaktu mezi ramem a zasklenim a umoznéna ventilace ramu (k tomuto viz rovnéz Kapitola 5).

Tabulka 3 Mini m§l nz okrajov® vTle

Povrchova ploch&)S zaskl ¢ <0.25 0.25¢S<?2 2¢S<6 S26
Minimalni Jednoducha tabule/vrstvené sklo 3 mm 3mm 4 mm 5mm
okrajova vlle Izolaéni zaskleni 4 mm* 4 mm* 4 mm* 5mm
* Minimum 4 mm, pSednostnh 5 mm

VYSKA DRAZKY

S respektovanim okrajovych vali, rozmérovych toleranci na zaskleni a rdmu, a minimalniho mechanického zakryti okraje
pozadovaného pro spravné osazeni zaskleni, Tabulka 4 uvadi minimalni vySky drazky pro osazeni do uzaviené drazky.
Tyto vysky jsou pozadovany pro ochranu tésnéni proti plisobeni ultrafialového zafeni v pfipadé izolaéniho zaskleni, a pro
zaru€eni mechanického zadrzeni zaskleni v pfipadé maximalniho napéti.

Tabulka 4 Mi ni m§l n2 vigka dr 8gky

Povrchova plocha S zaskl ¢ <0.25 0.25¢S<2 2¢S<6 S26
Minimalni Jednoducha tabule/vrstvené sklo 10 mm 13 mm 18 mm 25 mm*
vySka drazky Izolaéni zaskleni 18 mm* 18 mm* 18 mm* 25 mm*

* V praxi toto odpov2d§ pevnIim r8§mIm a/nebo obchodn2m vT | odieanceminal ¢
zaskl en2 a porsoazuesnn?a dznalknk?l en2? dan®ho jeho rozmDry.

** Mini mum 18 mm, pSednostniD 20 mm

Poznéamka:
Ve v8ech pfipadech musi byt vySka drazky dostateCna k tomu, aby zajistila ze té€snéni izolacniho zaskleni nebude
viditelné.
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MECHANICKE ZAKRYTiI OKRAJE

Pro vypocet minimalniho mechanického zakryti okraje mohou byt pouzity vySka drazky a okrajové vule (k tomuto viz
Tabulka 5).

Tabulka 5 Mi ni m8I n2 mechanick® zakryt?2 okraje
Povrchova plocha S zaskl € <0.25 0.25¢S<2 2¢S<6 S26
Minimalni Jednoducha tabule/vrstvené sklo 7 mm 10 mm 14 mm 20 mm
mechanické Izolaéni zaskleni 14 mm* 14 mm* 14 mm* 20 mm
zakryti okraje

* Mini mum 14 mm, pSednostnI’J 15 mm

PODELNA VULE

Sitka drazky se méfi mezi soklikem drazky a zasklivaci listou okenni tabule. Minimalni &itka musi byt takova, Ze
(s uvazovanim toleranci tloustky skla) jsou respektovany podélné tolerance pozadované tésnénim tj. 3 mm pro vodotésné
tésnéni a 4 mm pro tmel.

SiRKA DRAZKY

Sitka drazky je rovna tloustce zaskleni (s danou toleranci) plus podéina viile na kazdé strané.

Zde je nutno poznamenat, ze multifunkéni izolaéni zaskleni (kombinace tepelné izolaéniho skla a/nebo akusticky
izolaéniho skla a/nebo skla odolného proti vloupani) ma podstatné vétsi tloustku nez "tradi¢ni" izola¢ni zaskleni. Tyto
tloustky nejsou vzdy kompatibilni se standardnimi §itkami rdmu, a z tohoto dlivodu je vyZadovan ram s vétSim prafezem.

Tabulka 6 uvadi pfiklady minimalnich Sifek drazky v zavislosti na tloustce zaskleni a pozadovanych vilich mezi zasklenim
a ramem. Aktualni tloudtka zaskleni musi byt samozfejmé& vypoctena na individualni bazi a v souladu se zatizenimi
(naptiklad zatizeni vétrem, vlastni hmotnosti, nebo snéhem).

Tabulka 6 PS2klady minimg§ln2 ¢g2Sky dr&gky v z8&vislosti na typu
Typ zaskl eni Mi ni mal ai 3t K Mini malni Sif¥
zaskl eni Tmel PryZovy profil
Thermobel 4-12-4 =20 mm 28 mm 26 mm
4-15-4 = 23 mm 31 mm 29 mm
Thermobel + Stratobel 4-12-33.2 =23 mm 31 mm 29 mm
4-12-44.2 =25 mm 33 mm 31 mm
Thermobel Phonibel 4-12-8 = 24 mm 32 mm 30 mm
Thermobel Phonibel S / Phonibel ST 6-15-44.2 = 30 mm 38 mm 36 mm
44.2-20-66.2 = 42 mm 50 mm 48 mm
2.7 TESNENI
2.7.1 TESNiCi®'TMEL
1. Tmel na bazi I néané friol ok cen cevnéMmatiygun Byt pouzity pro osazeni izolaniho zaskleni,

pokovenych skel, a laminatovych skel. Pro ostatni tésnici prostfedky musi byt provedena kontrola kompatibility se
zasklenim ve funkci osazovaciho systému. Informace o kompatibilit€ Vam muaze poskytnout dodavatel té€sniciho
prostredku.

Pokyny pro tmel na bazi Inéného oleje (sklenarsky kyt):

Omezenz2: Mimo jin® nen? vhodn® trval® zat?2gen?2 vodou, pro pougit?
polykarbon8tovich desek. B ~ ]
Podklad: Mi s2 blt pevnl, suchl, bez volnlch |d8osptorculpurjaecnheu ,o pnaatsStinto t2

ngt Nrem.

'Termzn "toesnzcz tmel" je obecnl viraz pouh2vahdv®mozait medn®npp bERML
oleje nebo za sklen§8Sskl t mel ("kyt") pouh2vani v minulosti.
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Pokyny: R§m zbavte vegkerTch nelistot a rs8m opaﬁtégte z8kl adn2zm n8tDrem
pSilnout v cel® ploge. Skl o pSipevnDtenpSsiplomkamgerm aop ol ohr 8ihé
skl engSskTm nogem. ) )

Doporul en2: N8t Drem chraRte pSed degradac? aihnedrpa aplikécinnenysmpdTr snddb ernyzcnh | LR\
vysycwhiBingem pS2zm®ho sluneln2ho z3padP mebyphowsjok® trepzlo®yhus/t etSy
pSidat do hmoty mal ® mnogstv2 kS2dov® moul ky.

2. Ctyfi pravidla, kterda musite respektovat

a) KOMPATIBILITA: Sklenaf musi provést kontrolu kompatibility a pfilnavosti tmelu k riiznym komponentim (napfiklad
ram, distan¢ni ramecek, zasklivaci lista, nebo zaskleni). Prace musi byt provedena s respektovanim instrukci
poskytnutych vyrobcem tésniciho prostfedku (napfiklad provozni teplota a vlastnosti).

b) CISTOTA: Pfilnavost tmelu k drazce i ke sklu zavisi na stavu jejich povrchu. Drazka musi byt sucha, &ista,
a odpovidajicim zplsobem oSetfena (napfiklad primér pro oSetfeni exotickych dfev, plastd, ...). Pokud je to nutné,
musi byt z povrchu skla odstranéna mastnota. Podstatné je dodrzovani Cistoty v priibéhu provadéni praci / vytvareni
spoje; nékteré tmely mohou obcas zanechavat stopy, které se po probé&hnuti polymerizace tmelu jen velmi obtizné
odstrafuji.

c) TESNOST: Tésnost tmelu musi byt prilbézné kontrolovana, aby bylo potvrzeno Ze je postaduijici. V opaéném pfipadé
bude nutno provést opravu.

d) UDRZBA: Tmely musi byt udrzovany souladu s instrukcemi vyrobce. Doporudujeme provést kontrolu jeden rok
po instalaci, a nasledné provadét ro€ni kontroly reprezentativnich €asti konstrukce s cilem stanovit, zda je nutné
provedeni detailni kontroly nebo udrzby.

Tmely musi byt v idealnim pfipadé schvaleny certifikacnim organem v oblasti, ve které budou pouzity. Tato informace
musi byt poskytnuta spolecné se smérnicemi pro pouzivani tmelu.

Tésnici tmely neslouzi pro mechanické zabezpeceni vyplné v ramu. Vypln je nutné vhodné mechanicky zajistit.

Pokud neni pouzito schvaleného vyrobku, pak vyrobce tmelu musi poskytnout prikaz o vhodnosti vyrobku zahrnujici
zkous8ku trvanlivosti.

Tmely navrzené pro zasklivani jsou klasifikovany do ¢tyf kategorii, v souladu s instrukcemi normy ISO 11600 v zavislosti
na jejich faktoru amplitudy a smykovém modulu® (k tomuto viz Tabulka 7). Typy pouzitych tmelti zavisi na typu aplikace.

Tabulka 7 Typy zaskl 2vac2ch tmelT
TF i d| Funkcetmelu Typ skla
tmelu
25 LM Musi byt garantovana tésnost. Zbarvené, opakni, nebo pokovené sklo
25 HM Musi byt garantovana tésnost a pfenos napéti. s protislune¢ni funkci.
20 LM Musi byt garantovana tésnost. Gira skla
20 HM Musi byt garantovana tésnost a pfenos napéti. )

Prouzky tmelu musi mit Sitku 4 mm (s minimalni Sitkou 3 mm ve vSech bodech) a hloubku 4 mm, pokud neni vyrobcem
tmelu doporuéeno néco jiného.

Pro spravné vymezeni hloubky spoje (viz Obrazek 6) a vylouceni jakéhokoliv kontaktu s té€snénim v pfipadé izolaéniho
zaskleni musi byt pouZit vytésfiovaci provazec; tim bude zamezeno veskerym problémdm s nekompatibilitou materialG.

2.7.2 PRYTOVY PROFI L
V pfipadé, Ze jsou pouzity pryZové profily, musi byt snadno vyménitelné.

Tésnéni musi mit Sitku minimalné 3 mm. Tésnéni nesmi byt v pribé&hu procesu osazovani natahovana; tésnéni musi byt
prabézné po celém okraji zaskleni a v idealnim pfipadé musi byt v rozich svarené.

Hodnota tésniciho tlaku nesmi pfesahnout 10 N/cm.

2Pro definice tochto koncepc?2 viz norma | SO 11600.
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Tésnéni musi byt kompatibilni s ostatnimi materialy pouzitymi pfi osazovani, a musi byt trvanlivé (napfiklad odolnost proti

pusobeni ultrafialového zafeni).

2.8

28.1

TEPELNA NAPETHANINAMA

PFTVOD TEPELNYTH NAPE

Mechanicka tepelna napéti v zaskleni mohou byt generovana v pfipadé, Zze mezi dvéma navzajem dostatecné blizkymi

body ve skle existuje teplotni rozdil.

Tento fenomén muze byt zplsoben riznymi faktory, jako jsou napfiklad:

slunecni zéfem’s;

vytapéci a klimatizaéni zafizeni umisténa uvnitf budovy;

I
I
i
H typ skla;
i zastinéni;
1
1

Pfehled béznych tepelnych napéti je uveden v Tabulce 8.

Tabulka 8 Tepel n® napRt?2 v zaskl en?
Zdroj Faktor yudwli Rozsah tepelnych napétDoporuceni snite
napéti zatiteni
Slunecni Material ramu Napéti roste v zavislosti na materialu: Izolovat rdam od zdiva
zareni 1 svétlé PVC nebo dfevo;
i tmavy hlinik s pferuSenym tepelnym
mostem;
| tmavy tézky kov;
i svétly hlinik s pferuSenym tepelnym
mostem;
i svétly hlinik;
| beton
Typ ramu | upevnény bez tlakového tésnéni; Poskytnout mechanické zakryti
| zavéSeny, otevirana kfidla; okraje menSi nez nebo maximalné
I ram oto¢ny kolem horizontalni osy; do 45 mm
| posuvny;
i fixovany nebo otevirany ram, s tlakovym
tésnénim
Venkovni zastinéni Napéti roste v pripadé: Dodrzet podélnou ventilaci
zplsobené samotnou 1 vertikalniho pfesahu; nejméné 2 cm na kazdé strané po
fasadou I horizontalniho pfesahu; celé vySce protislunecni clony. Za
I externi protislune¢ni clony (zaluzie) zadnych okolnosti nesmi existovat
jakykoliv kontakt mezi sklem a
protisluneénimi clonami (Zaluziemi)
Papirové nebo ZvySeny Vylougit
plastové zastény
(exteriérové nebo
interiérové)
Interiérové zavésy Zvyseny, pokud se jedna o nepruhledné a Prostor mezi zasklenim a
(interiérové zaluzie) nepropustné zavésem musi byt propojen s
vnitfnim prostorem budovy
Predméty proti Vyrazné zvySeny Vylougit
zaskleni
Zafizeni pro Radiatory i Roste se zmensujici se vzdalenosti mezi Radiatory, topna télesa a potrubni
vytapéni a radiadtorem a zasklenim vytapéni musi byt umistény ve
klimatizaci i Roste se zvySujici se teplotou radiatoru vzdalenosti nejméné 20 cm od
zaskleni. Teplota topného média
nesmi prekro¢it hodnotu 65°C
3Dopad sluneln2ch paprskUO se mén2z v z8§vislosti na orient &dio.
na jihu (z tohoto dUvodu m§& mall dopad na severn2 fas§dy.
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Indukéni jednotky i Nepochybny, v pfipadé Ze vzduch je Vzduch musi byt smérovan
smérovan pfimo na zaskleni. paralelné k zaskleni, nebo v
i Roste se snizujici se vzdalenosti mezi idedlnim pfipadé smérem dovnitf
vydechem ventilatoru (i paralelné k do budovy. Vydechy musi byt
zaskleni) a zasklenim umistény nejméné 20 cm od
zaskleni
Antikondenzaéni Castecny Zabezpecte, aby tyto jednotky byly
jednotky (vyhfivaci umistény ve vzdalenosti
zarizeni, mobilni minimalné 30 cm nebo vice, v
ventilatory) zavislosti na jejich vykonu a
potencialni reflexi
Krby Castecny Mezi ohen a zasklenim umistéte
clonu

2.8.2 VYHODNOCEN|I THPEBARETI
Teplotni rozdily, které byly probrany vyse, zplsobuji mechanické napéti v zaskleni.

Napéti mohou byt vypoctena ve vztahu ke sméru, ve kterém je budova orientovana (k tomuto viz Obrazek 7), zemépisné
Sifce mista budovy, a ostatnim vySe probiranym faktordm (napfiklad ram, zastinéni, nebo zavésy).

Obr 8zek S8mbDry, kter® je nutno br 8t v 1/4vahu'pn\S® Zydloldemx ovd ng e
polokouli je nam8hs8no gl §re&lnassma 8\W8etkimy pelksntilvaj 2 c?i
oblast (toto plat?2 opalnhD pro zasklen2 na jign2z polo

60° | 45° B
A
w E

Jestlize jsou zjiSténa tepelna napéti pfili§ vysoka, musi byt sklo tvrzeno (ESG) nebot epel né zpevirvéno
zavislosti na tom, zda jsou €i nejsou pozadovany doplfikové funkce pro ochranu proti nasilnému vniknuti).

3 VERTI KALNI ZDABSKAAENKLI VACI DRATKY
3.1 VSEOBECNE | NFORMACE

Musi byt respektovany pokyny uvedené v Kapitole 2.

Na Obrazku 8 jsou uvedeny dva zakladni principy osazovani - s pouzitim tésniciho prostfedku (obecné pro dfevéné ramy)
nebo s pouzitim pryzového profilu (obecné pro ramy vyrobené z hliniku nebo z plast().

Obr8§zek ®sazen2? s pougit2m tmelu a prygov®ho profilu.
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Ikl

a. plasticky tmel c. pryzovy profil (zasklivaci lista)
b. vytésfiovaci viozka (provazec)

3.2 DOPLNUJIi Ci DOPORUCEN
3.2.1 SKLA TYPU STRATOBEL/STRATOPHONE

Tento typ zaskleni je vyroben ze dvou nebo vice sklenénych tabuli vzajemné slepenych pomoci viozené félie, ktera nesmi
byt b&éhem osazovani poSkozena.

Z tohoto divodu je nutno podniknout nasledujici preventivni opatfeni:
1 okraje laminovaného skla se nesmi dostat do kontaktu s organickymi rozpoustédly nebo s vodou;
i pouzity tmel musi byt kompatibilni s viozenou folii.

3.2.2 SKLA STRATOBEL/STRATOPHONE - OCHRANA PROTI PORANEN |

PFi montazi v izolacnim zasklena musi byt laminovana skla Stratobel/Stratophone umisténa na strané, ze které by mohlo
dojit k narazu a poranéni. Pokud je to nutné, obé &asti izolaéniho zaskleni by mély byt provedeny z bezpeénostniho skla
Stratobel/Stratophone.

Zaskleni je pouze jednim z bezpeénostnich prvkd. Rovnéz mohou byt pouZity vhodné bezpeénostni ramy. Pro klasifikaci
naraz( na ramy existuji pfislusné normy.

323 STRATOBEL/STRATOPHONE-SKL O ODOLNH MRGT LNEMU VNI KNUTI
Toto zaskleni je navrzeno pro ochranu osob a zbozi. Policejni vySetfovani identifikuji dva typy nasilného vniknuti:

H Prvni z nich zahrnuje rozbiti skla. Nicméné, v zavislosti na tloustce pouzité folie PVB, laminované sklo tvofi
prekazku, kterou je mozno prekonat se stale vétSimi obtizemi.

| Druhy typ zahrnuje utok proti ramu. Tento utok mize byt uskutec¢nén tfemi nasledujicimi zplsoby:

V ODSTRANENI ZASKLENi Z RAMU: tomuto problému je mozno zabranit osazenim zaskleni do hluboké
zasklivaci drazky. Rovnéz by mél byt pouZzit systém, ktery &ini zaskleni integralni soucasti ramu a pfednostné
vyuziva silikonovy nebo obdobny spo;.

V DEMONTAZ ZASKLENI: pro zamezeni tomuto typu Gtoku musi byt zasklivaci li§ta okenni tabule umisténa na
interiérové strané budovy. Pokud jsou zasklivaci liSty umistény na exteriérové strané, pak musi byt utésnéni
prostoru mezi ramem a sklem provedeno silikonovym spojem uloZzenym na vytésnovacim provazci.
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V' VYJMUTI RAMU: tomuto typu Utoku je mozZno zabréanit pouzitim vhodného oto&ného a uzaviraciho kovani.
Kotveni ramu do zdiva by bylo obzvlasté proziravé.

Co se tyCe skla odolného proti nasilnému vniknuti montovaného do izolaéniho zaskleni, vykon izolacniho zaskleni je
ekvivalentni vykonu laminovaného skla, pokud je laminované sklo instalovano na opacné strané z niz je utok proveden (k
tomuto viz Obrazek 9).

Obr8zek 9kl o odol n® proti n8siln®mu vniknut?2 pougit® v izol a
SMOR SMOR
ETOKU ETOKU
SMER OSAZENi PRO SMER OSAZENi PRO
MONOLITICKE SKLO IZOLACNI SKLO

Zaskleni je pouze jednim z bezpe&nostnich prvkd. Rovnéz mohou byt pouZity vhodné bezpeénostni ramy. Pro klasifikaci
odolnosti ramu proti nasilnému vniknuti existuji pfislusné normy.

3.2.4 LAMI NOVANE S KLLYXK ASR BRON A-TSERATOBEL PC

Co se tyc€e tohoto typu zaskleni, odkazujeme na specialni instrukce.

3.25 NEPRTSTRELNE RBARQBEL ST

Neprlstrelna skla jsou obvykle asymetricka laminovana skla. S cilem dosahnout poZzadovaného vykonu musi byt sklo
osazeno ve stejném sméru, ve kterém bylo testovano.

Co se tyc¢e neprustfelného skla montovaného do izolaéniho zaskleni, vykon izolaéniho zaskleni je ekvivalentni vykonu
laminovaného skla, pokud je laminované sklo instalovano na opacné strané z niz je Utok proveden (k tomuto viz Obrazek
10).

Obrg§zek MOprTstSeln® sklo pougit® v izolaln2m zaskl en?

SMOR SMOR
ETOKU ETOKU
SMER OSAZE SMER OSAZENi PRO

MONOLITICKE SKLO IZOLACNI SKLO

V nékterych speciadlnich pfipadech je neprlstfelné sklo slozeno ze dvou tabuli laminatového skla smontovanych
do izolaéniho zaskleni; kazdy z laminovanych komponentl byl specialné studovan pro dosazeni pozadavk( klasifikace
neprlstfelného skla. Smér osazeni musi rovnéz odpovidat sméru, ve kterém bylo zaskleni testovano.

Rlzné prufezy zaskleni nesmi byt osazeny tzv. hrana na hranu (edge-to-edge).

Tento typ zaskleni nesmi byt osazen do plné tmelového lozZe.
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Zaskleni je pouze jednim z bezpecnostnich prvkd. Rovnéz mohou byt pouzity vhodné bezpecnostni ramy poskytujici
stejny vykon. Pro klasifikaci nepristrelnosti ram0 existuji pfislusné normy.

3.2.6 PROTI POTARNI SKLA
Specialni skla (napfiklad Pyrobelite, Pyrobel, Pyrostar nebo lesténé sklo s draténou viozkou) nabizeji ochranu proti ohni.

V kazdém pfipadé, protipozarni protokoly o zkouSkach nepokryvaji jednoduse sklo samotné, ale spiSe veskeré konstrukéni
komponenty. Instalace musi vyhovovat veSkerym bodim pokrytym v protokolu o zkouSce. Komponenty smi byt
modifikovany pouze poté, co byla ziskana rozsitujici zprava, stavenistni posudek, nebo podobna zprava vydana oficialni
laboratofi.

Pozadovana klasifikace mize byt dosazena pouze v tom pfipad€, Ze jsou respektovany maximalni rozméry a instrukce
k pouzivani uvedené ve zpravé a v ostatnich oficialnich dokumentech.

3.2.7 | ZOLACNI ZASKRMOHELTHPRO BAZENY

Pokud ma byt izolaéni zaskleni pouzito v bazénech, pak se pouziti musi uvést v objednavce; dlivodem je nutnost zvétsit
vySku tésnéni viozky skla. V tomto pfipadé musi byt prdfez skla vstupujiciho do zasklivaci drazky nejméné 18 mm (véetné
tésniciho spoje), a okrajova vile musi byt 6 mm. Jedinym typem tésniciho tmelu, ktery je mozno pouzit pro izolaéni
zaskleni pro tyto aplikace, je silikonovy tmel.

Zasklivaci drazka musi byt ventilovana smérem ven prostfednictvim otvort s rozméry 8 mm x 25 mm, rozmisténymi ve
vzdalenosti maximalné 25 cm.

3.2.8 PARAPETNI ZASKLENI

Parapetni skla mohou byt budto odvétravana (viz Obrazek 11) nebo bez ventilace. Pro izolaéni zaskleni pouzité
v parapetech doporucujeme pouzivat pouze odvétravany typ zaskleni.

Obr8zek RAugit2 parapetT s odvDtr8vanzm

f

Co se tyCe odvétravani, nase spole¢nost doporucuje otvory o rozmérech minimalné 8 mm x 25 mm umisténé v intervalech
25 cm v hornim a spodnim priifezu ramu.

Izolace na zadni strané nesmi byt pfilepena na zaskleni.

Doplnujici doporuéeni pro izolaéni parapetnich skla.

Tloustka externi sklenéné tabule musi byt minimalné 6 mm pro skla typu Planibel, Stopsol, Stopray nebo Sunergy (obé
pouze v pozici 2). Vnitfni tabule je obecné vyrobena z Blackpearl (pokoveni smérovano do pozice 4) nebo z Colorbel
(potisk smérovan do pozice 4).

Pokud pfedchozi studie i vypocet neprokazou opak, obé sklenéné tabule jsou vzdy tvrzeny nebo tepelné zpevnény pro
zvySeni odolnosti proti tepelnému Soku. Musi byt také pfekontrolovano tepelné chovani izolaéniho skla.

Pro tyto aplikace je u izolaniho zaskleni pfipustné pouze pouziti silikonového tésniciho tmelu.
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3.2.9 AKUSTI CKY | ZOIKICENI ZTHERMONBBEL PH

Co se ty¢e skla Thermobel Phonibel, navic k obecné platnym doporu¢enim pro osazovani je nutno vénovat zvlastni

pozornost nasledujicimu:

1 TESNOST SPOJU MEZI ZASKLENIM A RAMEM: spoj musi byt v idealnim pfipadé proveden s pouzitim flexibilnich
material; v pfipadé Ze jsou pouZity pryZové profily, pak v idealnim pfipadé musi byt v rozich svafeny.

1 TESNOST MEZI OTEVIRAVYM A PEVNYM OKNEM RAMU: tato musi byt v idealnim pfipadé zajisténa pouzitim
trvale pruznych spoju; co se tyce oteviravych kfidel, v idealnim pfipadé by mély byt pouzity dualni spoje.

H TESNOST MEZI RAMEM A ZDIVEM: pro ziskani dobré akustické izolaci musi byt dutiny a spoje po obvodu otvor,
oken apod. peclivé ucpany, tak aby byla vytvofena efektivni akusticka bariéra; spiSe nez péna jsou doporucovany
materialy na bazi mineraini viny.

! ODVETRAVACI SYSTEM: pFizpisobeny ramu.
3.2.10 SKLA SE ZVYSENOWUTEP PROTIISOUAELCN

Pro dosaZeni poZzadovaného vykonu musi byt sklo s protislunecni izolaci instalovano ve sméru uvedeném na nalepce
umisténé na skle.

V pfipadé skel s pokovenim pro zvySenou tepelnou izolaci (Top N+/Top N+T) smér osazeni neovliviiuje vykon, méni vSak
lehce vzhled zaskleni; z tohoto dlvodu je nutno vénovat pozornost, aby skla umisténa vedle sebe byla vzdy osazena
v jednom (stejném) sméru.

3.2.11 POUTI TI SKEL YSTI CPKYYRMOL POKOVENEBMNODUCHEM Z A NEBRCE N i
VDVOUPLASTOVYCH A CHASAD

V pfipadech, kdy jsou v jednoduchém zaskleni nebo ve dvouplastovych fasadach pouzity pyrolyticka pokoveni jako
napriklad Planibel G nebo Sunergy, povlak neni chranén na vnitfni strané izola¢nim zasklenim.

Je tfeba vénovat péci tomu, aby byla zajisténo, Ze Zadny vyrobek nemuze natéci na tento povlak nebo se ptusobenim tepla
odpafit a nasledné na tomto povlaku kondenzovat. Toto mdze nastat zejména u maziv pouzivanych v EPDM spojich.
Tento aspekt je nejdllezitéjsi u dvouplastovych fasad v dlsledku obtiZnosti nebo dokonce nemoznosti provadét udrzbu
vnitfnich povrchd v tomto typu zaskleni.

4 STRESNIi ZASKLENI

Navic k pravidlim uvedenym v Kapitole 2 musi byt vénovana zvlastni pozornost nasledujicim bodim pro zasklivani
pouzivané ve stfechach.

4.1 BEZPECNOST

Ve stfeSnich zasklenich musi byt pouzito laminované sklo. Vnitini tabule izolacniho zaskleni musi byt laminovana, aby
v pfipadé rozbiti skla bylo zamezeno padu stfepu skla na uzivatele.

4.2 UHEL
Uhel zaskleni nesmi byt mensi nez 10° kvuli t&snosti a gisténi stfechy.
4.3 TEPELNA NAPETI

Pro omezeni tepelnych napéti v zaskleni:

! zaskleni nesmi byt umisténo na dvou rozdilnych teplotach okolniho prostfedi (k tomu viz Obrazek 12), protoze
by bylo vystaveno vyraznému teplotnimu rozdilu;

H prekryti nebo zasklivaci drazka na okrajich zaskleni nesmi pfesahnout 50 mm;

H systémy vytapéni nebo klimatizace musi byt navrzeny takovym zplsobem, Ze nebudou foukat vzduch p¥imo proti
zasklent;

H zaskleni v€etné absorpéniho nebo reflexniho exteriérového skla musi byt testovano na riziko tepelného Soku.
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Obrg§zek 3$2Sezgars?2kl en?2 um2stNn® na dvou teplot&ch prostSed?

Double glazed unit fof roofing
... izolagni dvojsklo gro stfesni zaskleni

Double glazed unit for roofing TO PROSCRIBE ... Zavrhnout
- Outside ... exteriér
Inside ... interiér
Frame ... ram
Double vision glass .} Dvojsklo

'O PROSCRIBI Space ... mezera
s Laminated glass ... lgminované sklo
Y .’-’(, /// ~
\7

Inside

v

Outside / -

4.4 OCHRANA PROTIULTRAFI ALOVEMU ZARENI

Spoje Thermobel musi byt chranény proti plsobeni ultrafialového zafeni. Okraj zaskleni mlze byt v nékterych
osazovacich systémech zastfe$eni vystaven plsobeni ultrafialovych paprskl . V takovychto pfipadech je nutno pouzit
silikonové tésnéni.

4.5 UDRTBA

Systém ¢isténi musi byt navrzen takovym zplsobem, aby nebylo nutné vstupovat na sklo. Pokud to neni mozné, zaskleni
musi byt navrzeno pfislusnym zpdsobem.

5 FENOMENY SPECRPI ZWEBKLENI
5.1 ZBARVENI " &I REHO" SK

"Ciré" sklo ma vzdy lehké zbarveni, kdyz jim prochazi svétlo. Toto je neodmyslitelné od zakladnich vlastnosti skla.

Cim vétsi je tloustka skla, tim vyrazn&j$i je barva. Lehké odchylky mezi riznymi $arZemi skla jsou normalni a
akceptovatelné.

Tento fenomén je mozno vylougit pouZitim specialniho extra ¢irého skla Planibel Clearvision.

5.2 ZMEA ODSTIi NU PREBARNENEBO PORSGKLENEH

Probarvené a/nebo pokovené sklo ma rovnéz své vlastni zbarveni. Toto je viditelné, kdyz svétlo prochazi sklem nebo se
od néj odrazi. Lehké variace (zmény) ve zbarveni povlaku a skla jsou neodmyslitelné od vyrobniho systému.

5.3 VZHLED

NaSe spole¢nost nedoporucuje pouzivat v jedné a té samé fasadé rlizné kombinace nebo typy zaskleni, s cilem vyloucit
lehké rozdily v barvé.

5.4 EXTERI EROVA KGOBRDENZA
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PFi pouzivani nizkoemisivniho izolaéni skla se na exteriérové strané skla muze objevit kondenzace. Vzhledem k vysoké
urovni tepelné-izolaéniho vykonu izolaéniho zaskleni se vnéjsi tabule ochladi do té miry, Ze na vné&jSim povrchu dojde ke
vzniku kondenzace. Takovato kondenzace je doCasna a ztrati se v pribéhu dne. Je to jednoduSe dukaz toho, jak dobfe
zaskleni izoluje.

5.5 ANIZOTROPIE

Sklo ve svém i z ot r osfavuijemecitlivy material, tj. ma ve vSech smérech stejné optické vlastnosti (index lomu) i
mechanické vlastnosti. Tepelnym zpracovanim skla (tvrzenim nebo tepelnym zpevnénim) dojde u sklenéné tabule k
vytvofeni povrchové stlatené oblasti a v disledku toho se sklo staneani zot ropni m

Nasledkem toho se u tvrzeného nebo tepelné zpevnéného skla mlze zdat, Ze ma "skvrny" ménici se co do barvy, které
jsou viditelné v proménlivém rozsahu zavisicim na podminkach pozorovani a polarizaci svétla z okolniho prostredi.

5.6 OPTI CKE DEFORMACE
Optické deformace v zaskleni jsou zpUsobena tfemi hlavnimi nasledujicimi faktory:

! TEPELNE ZPRACOVANI SKLA (TVRZENI, TEPELNE ZPEVNENI): Toto zpracovani zptsobi deformace v povrchu
skla - tyto deformace jsou neodmyslitelné od vyrobniho procesu a nemohou byt eliminovany.

i SYSTEMY OSAZENI: Jestlize jsou okraje zaskleni ptili§ t&sné nebo v pFipadé Ze rdm neni rovinny, toto mdze
zpUsobit deformace.

! ZMENY BAROMETRICKEHO TLAKU A TEPLOTY V DUTINE IZOLACNIHO ZASKLENI: Dvé sklen&né tabule v
izolaénim zaskleni jsou oddéleny mezerou vyplnénou suchym vzduchem nebo plynem,vzduchot € snéa
utésnény ve vyrobnim zavodé za aktualniho barometrického tlaku a teploty.

Nasledné, v dusledku atmosférickych zmén (tlak a teplota) se vzduch obsazeny v izolaénim zaskleni bude:

V  rozpinat (atmosféricky tlak klesa, teplota se zvySuje);

V  smrstovat (atmosféricky tlak roste, teplota se snizuje),

Sklenéné tabule se pak budou deformovat v zavislosti na tomto rozpinani (konvexni/vypukla deformace) respektive
smrstovani (konkavni/vyduta deformace).

Opticka zkresleni spojena s timto fenoménem jsou nevyhnutelna. Jejich vnimani maze byt ovlivnéno okolnim prostfedim
budovy a podminkami pozorovani.

5.7 INTERFERENCE

Izolaéni zaskleni ma Ctyfi povrchy, které odrazeji svétlo.

Za urcitych svételnych podminek mize dojit ke vzniku optického fenoménu v disledku kombinaci odrazenych paprskd, a

uzavtf

ke vzniku barevnych prouzkd na povrchu skla - tato prouzky jsou nazyvany i nt er f er e n ¢ n Tento ferpmém jet k y

zpusoben dokonalou rovinnosti povrchu skla.

Kdyz je na stfed izolacniho zaskleni aplikovan tlak, interferenéni prouzky se pohybuiji. Interferenéni prouzky nemohou byt
povazovany za vadu zaskleni.
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Riziko objeveni se interferen¢nich prouzkl se snizuje v pfipadé, kdyz jsou v izolaénim zaskleni pouzita skla s rdznymi
tloustkami.

5.8 DUHOVE ZBARVESCENGEDSLEPNUTI

V pfipadé, Ze sklo zGstava po dlouhou dobu nevhodné skladovano ve vihkém a teplém prostfedi, povrch skla mudze
zkorodovat neboli oslepnout. Tato koroze se projevuje jako bily zakal nebo jako barevné prouzky, a Casto je koroze
nevratna. Z tohoto ddvodu musi byt sklo skladovano za vhodnych podminek (sucho a spravné distanéni profily "korky™
mezi skly).

5.9 ODKAPAVANI V@MPRAZINANA ZASKLENI

Voda, ktera stéka po fasadé, muze obsahovat alkalické prvky; ty nasledné uschnou na zaskleni. Ocisténi takovychto
zbytk(l mGze byt velice obtizné a nékdy dokonce nemozné. Je tfeba brat v Uvahu pfi vybéru fasadnich materiald, a velka
péce musi byt vénovana pouziti vhodnych zafizeni, tvaru nadprazi a parapetu pro eliminaci odtékani nebo stfikani vody
z fasady na sklo.
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6 SKLADOVANI, MAENIAPUWLATENNI ZASKLE

Podrobné smérnice obsahujici preventivni opatfeni, kterd musi byt pfijata v pribéhu skladovani, manipulace a ¢isténi
zaskleni, jsou k dispozici na webové strance www.YourGlass.com.
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